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p52、表-3.2.2 

 

(誤) 

・赤字のハッチがけ部分が修正が必要な箇所です。 

 

 

 

(正) 

 

・赤字のハッチがけ部分が修正箇所です。 

 

表-3.2.2 栃木県内の関東ロームの物理諸量 

ローム層 土粒子の密度

s (g/cm3) 

湿 潤 密 度

t (g/cm3) 

乾 燥 密 度

d (g/cm3) 

自然含水比 

w (%) 

飽和度 

rS (%) 

間隙比e  粘着力 

c (kN/m2) 

田原 2.691 1.378 0.691 103.0 92.5 3.13 2.91 

宝木 2.685 1.377 0.660 111.0 95.0 2.91 3.13 

宝積寺 2.657 1.406 0.676 115.5 98.4 3.15 3.15 

 

 

 

表-3.2.2 栃木県内の関東ロームの物理諸量 

ローム層 土粒子の密度

s (g/cm3) 

湿 潤 密 度

t (g/cm3) 

乾 燥 密 度

d (g/cm3) 

自然含水比 

w (%) 

飽和度 

rS (%) 

間隙比e  粘着力 

c (kN/m2) 

田原 2.691 1.378 0.691 103.0 92.5 3.13 29.1 

宝木 2.685 1.377 0.660 111.0 95.0 2.91 31.3 

宝積寺 2.657 1.406 0.676 115.5 98.4 3.15 31.5 

 

 

 


